
■各材料試験

試験方法 細目 標準単価 備考

75,000

【その他、試験項目調整時の金額】
試料採取 5,000
試料の調整 500
土粒子の密度試験 JIS A 1202 2,000
土の含水比試験 JIS A 1203 3,000
土の粒度試験 JIS A 1204 フルイ・沈降 15,000
液性・塑性限界試験 JIS A 1205 5,000
突き固め試験（乾燥法） JIS A 1210 Φ＝15・4.5 30,000
突き固め試験（非乾燥法） JIS A 1210 Φ＝10・2.5 25,000
設計ＣＢＲ試験 JIS A 1211 2個／試料 25,000
締固めた土のコーン指数試験 JIS A 1228 １試料 20,000

セメント系・石灰系 130,000
JIS A 1216 1試料 20,000
JIS A 1218 35,000 外注
JGS 0521 ＵＵ試験 70,000 外注
JGS 0522 ＣＵ試験（岩ズリ等） 120,000 外注
JGS 0522 ＣＵ試験（粘性・砂質等） 70,000 外注
JGS 0524 CD試験（Φ10） 120,000 外注

120,000

【その他、試験項目調整時の金額】
修正ＣＢＲ試験 試験法便覧 8個箇所まで 70,000
骨材のフルイ分け試験 JIS A 1102 2,000
骨材の密度・吸水試験 JIS A 1109 1,200
単位体積重量試験 JIS A 1104 1,200
骨材の安定性試験 JIS A 1122 8,000
骨材の軟石量試験 JIS A 1126 2,000
骨材の洗い試験 800
骨材の形状（扁平・細長）試験 試験法便覧 4,000
骨材の磨り減り減量試験 JIS A 1121 7,000

JIS A 1214 Φ＝150 8,000
JIS A 1214 Φ＝250 10,000
JIS A 1521 10ｔ以下 120,000
JIS A 1221 1測点 10,000
試験法便覧 ｍあたり 50
試験法便覧 1箇所1点 2,000
JGS 1431 1箇所1点 5,000
JIS A 1222 1箇所1点 20,000
試験法便覧 1箇所1点 5,000
試験法便覧 1箇所 4,000
試験法便覧 1個 1,200
試験法便覧 1試料 15,000

■試験単価は材料持込価格です。現地での試験は下記の移動経費を加算します。
移動経費 ①試験担当者の移動時拘束時間 1,250円/人/時間

②交通費の実費（交通機関、ガソリン代など）
■オリジナルに試験内容を組み立てる場合の単価内訳

試験業務（人件費） 20,000円/人/日
書類作成業務（人件費） 20,000円/人/日
各種試験の資機材の費用 実費
技術料 （試験業務＋書類作成業務）×0.5

■上記の単価表は税抜き価格です。別途、消費税がかかります。
■その他、単価表に記載のない試験項目については、別途、お問い合わせください。

※試験一式には、試料の調整、土粒子の密度試験、土の含水比試験、土の粒度
試験、液性・塑性限界試験、突き固め試験、設計CBR試験が含まれます。

※骨材のフルイ分け試験、骨材の密度・吸水試験、単位堆積重量試験、骨材の
安定性試験（粒度調整砕石のみ）、骨材の磨り減り減量試験、突き固め試験、修
正CBR試験が含まれます。
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①盛土材試験一式

②土の安定処理配合設計
③土の一軸圧縮強度試験
④土の透水試験

④サウンディング試験
⑤路面の平坦性試験（縦断）
⑥ベンゲルマン撓み量測定
⑦コンペネトロメーター貫入試験

⑤土の三軸圧縮強度試験
⑥土の三軸圧縮強度試験
⑦土の三軸圧縮強度試験
⑧土の三軸圧縮強度試験
①路盤材試験一式

①現場密度試験

⑧現場ＣＢＲ試験
⑨路面のスベリ抵抗試験
⑩現場透水試験
①混合物の密度試験
②混合物の抽出試験

材料試験単価表

項目

平成30年11月現在

②現場密度試験
③地盤の平板載荷試験


